Beschreibung

Anwendung

Fein gemahlenes

Tech. Glaser, Keramik, Tribungsmittel in

. I . . 33%-36 61 %-65 Keramikglasuren (Geschirr, Fliesen und
Zircosil Five Zirkonsilikat-Mehl, o , ,
% % Sanitarkeramik, Glasuren), WeiBmacher
dsg=1,4-1,6 um . .
fur Keramiken
Feine Korngrélien-
. . . g 33% - 60 % - 64 Keramik, Reibanwendungen (z. B.
Zircosil One verteilung, 36.5 % % Bremsbelige)
dy=1,1-1,3 um 2 70 ° g
Metallguss, Feinguss, GieBerei- und
Hitzebestandige Werkstoffe, gute
Zirkonsilikat-Mehl aus Hitzebestandigkeit und Deckeigenschaften
Zircosil D hochwertigem Zirkon- 32% - 63 % - 66 in Anwendungen wie Glas, Keramik,
(Zirkonmehl) silikatsand, 34,5 % % hitzebestandigen Werkstoffen und Plastik,
dso = 12 - 16 um verbesserte mechanischen Festigkeit von
Glas, verbesserte Alkalibestandigkeit von
Glasfasern in verstarktem Beton
Nicht kalziniert, ,
. Feinguss, Wachsausschmelzverfahren,
Zircosil 200 optimierte 32%- 64,5 % ermdglicht sehr glatte Oberflachen beim
Gasabfihrung, 335%  66% o f’odukt e
dey = 16 - 24 um P
Kalziniert, optimierte
Gasabfuhrung, keine )
. g" Feinguss, Wachsausschmelzverfahren,
. ) Kontraktion wahrend 32% - 64,5 % - o . .
Zircosil 200M , ermaglicht sehr glatte Oberflachen beim
des GielRprozesses, 33,5% 66 %
. . Endprodukt
geringster Glihverlust,
ds, =16 -24 um
Kalziniert, geringster . S
Zircosil 300M Glihverlust 32 % - 64,5 % - Feinguss (hohe Formstabilitat),
' 33,5% 66 % Wachsausschmelzverfahren

ds, = 9,0 - 16 um




